
Savybės
Cemento 

tipas
Užpildų 
savybės

Įmaišų tipai
Betono 
sudėtis

Klojimas ir 
sutankinimas

Paviršiaus 
apdirbimas

Betono priežiūra 
kietėjimo metu

Betono apdirbamumas:

Konsistencija V D D D n n Ne

Cemento tešlos klampumas V D D D V n Ne

Rišimosi laikas D n D V n n Ne

Stipris:

Ankstyvas D n D D D n D

Maksimalus n n V D D n D

Nepralaidumas skysčiams n D D D D D D

Susitraukimai

Plastiniai n n n V V n D

Nuodžiūvio n D V D n n D

Terminiai D D D D n V D

Paviršiaus išvaizda n n n V D D D

Atsparumas š/š ciklams n V D D V V V

Išdilimas n D n D D V D

Terminio išsiplėtimo koeficientas n D n D n n n

D - didelis efektas n - nereikšmingas efektas
V - vidutinis efektas; Ne - negalimas panaudojimas

*Informacijos šaltinis: Mehta, P. K. (2014). "Concrete: microstructure, properties, and materials".

Betono kokybę ir savybes veikiantys faktoriai*
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